Bauen & Wohnen

- Anzeigen -

Wenn Feuchte schones Wohnen verhagelt

Sechs Schwachstellen des Hauses sind meist die Ursache erklart Isotec-Fachmann Dipl.-Ing. Bjorn Morscheck

Feuchteschiden sind allgegenwirtig. Die meisten
Bestandsbauten, aber auch zahireiche Neubauten
leiden unter mangelhafter Bauwerksabdichtung oder
Kondensationsfeuchte mit anschlieBender Schim-
melpilzbildung. Bei genauer Analyse lassen sich die
sechs héufigsten Schwachstellen eines Hauses zei-
gen. Und so unterschiediich wie die Ursachen sind
auch die erforderlichen GegenmaBnahmen. Hier sind
Profis gefordert.

Kondenswasser — Schimmelpilzschéden (1) + (4)

Schimmelpilzschéden stellen Bewohner und Eigentimer
vor groBe Probleme. Was den Schimmelpilz zum Sprie-
Ben bringt, ist die Mischung aus Wérmedrosselung und
Feuchte. Auch bei Abwesenheit sollte die Raumtemperatur
deshalb mindestens 16 bis 18 °C betragen. Je stirker eine
Wohnung auskiihit, desto besser kann der Schimmelpiiz
bliihen. An den kalten Wénden st sich in schlecht ge-
heizten Rdumen unweigerlich die Feuchte nieder, die beim
ganz normalen Wohnen entsteht zB. durch Baden und
Duschen (1.000 g pro Tag und Person). Deshalb spiett das
Liftungsverhalten eine entscheidende Rolle, besonders im
Winter. Doch auch im Sommer kann es zum Befall kom-
men. Der Grund: die warme Sommerluft kann viel Feuchte
speichern und gibt diese dann an der Kéltesten Stelle des
Raumes ab. Es entsteht ein hauchdlinner Feuchtefilm, der
zu Schimmelpilzbefall und muffigem Geruch flihren kann.
Prophylakiisch hetfen dagegen innend&mm-Produkte, wie

etwa die ISOTEC-Klimaplatte. Sie ist ein intelligenter Bau-

stoff, der automatisch iberschiissige Feuchte aus der Luft
aufnimmt. Ist aber Schimmelpilz bereits vorhanden, muss
sofort gehandelt werden. Das Bundesumweltamt empfiehit,
bei einer befallenen Fisiche von mehr als 0,5 Quadratme-
tern unbedingt eine Fachfirma einzuschalten. Da es sehr
verschiedene Ursachen von Feuchteschdden gibt, die der
Laie nicht fachménnisch analysieren kann, soflten sowohl
Analyse als auch die Sanierungsarbeiten echten Fachleuten
{iberlassen werden.

Seftlich eindringende Feuchte im Keller — AuBenab-
dichtung (2)
Sehr héufig funktioniert die AuBenabdichtung des Kellers
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ein. Das beste Ge-
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me ist ein Abdichtungssystem aus kunststoffmodifizierter
Bitumendickbeschichtung (KMB). Nach der erfolgreichen
AuBenabdichtung gelangt keine Feuchte mefir bis an das
Mauerwerk heran.

Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit - Horizontalsperre (3)
Bei vielen Hausern steigt das Wasser von unten aus dem
Erdreich ins Kellermauerwerk. Als wirksame GegenmaBnah-
me hat sich u.a. die Horizontalsperre mit einer Paraffininjek-
tion in ber 20 Jahren Anwendung bewahrt. Uber 100 Grad
Celsius heiBes Paraffin wird dabei in die vorher getrockneten
Wande {iber die ganze Breite injiziert, Dadurch entsteht eine
15 Zentimeter dicke, wasserdichte Sperrschicht, die das
Aufsteigen der Feuchte verhindert.

Innenabdichtung — ,kleine Losung” bei seitlich
eindringender Feuchte (5)

Manchmal ist jedoch eine AuBenabdichtung nicht mglich
— etwa bei Reihenhausem — oder nicht gewlnscht — weil
zum Beispiel der Garten gerade so schén angelegt ist. Das
Problem der seitlich eindringenden Feuchtigeit muss dann
von der Innenseite des GebAudes aus gebéndigt werden.
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Auch hier wird ein mehrstufiges Verfahren mit flexiblen
Dichtschlimmen eingesetzt. Es tritt zwar nach der Innen-
d&mmung noch immer Wasser von der AuBenseite in die
Kellerwéinde ein, aber an den Wandinnenseiten nicht mehr
aus, so dass der Keller trocken bleibt. Zudem wird die
ISOTEC-nnenabdichtung ganz speziell eingesetzt, wenn
der bauphysikalisch sensible Bereich des Wand-Sohlen-
Anschiusses (haufige Ursache von eindringender Feuchts)
Undichtigkeiten aufweist.

Risse in Betonteilen — Rissinjektion und Flexband (6)
Eine weitere Problemzone insbesondere bei neuen Gebéu-
den stellen Betonbauteile wie zum Beispiel die Bodenplatte
dar. Hier kdnnen immer wieder Risse entstehen, die zur Un-
dichtigkeit fihren. Um sie zu schlieBen wird ein spezieller
Kunstharz in den Riss eingebracht. GroBere Risse oder Fu-
gen, die starken Bewegungen und Kréften ausgesetzt sind,
werden zusatzlich mit Fiexband verklebt.

Weitere Informationen unter: www.isotec.de
Isotec-Fachbetrieh Morscheck GmbH
Telefon: 028 41 /16 95 66-0 — 0203/ 33 9562

ISOTEC ist spezialisiert auf die Beseitigung von Feuchte- und Schimmepilzischaden an Gebauden und modernisiert diese energetisch. Uber 75 Betriebe an rund 100
Standorten in Deutschland, Osterreich der Schweiz und auf Mallorca bilden die ISOTEC-Gruppe, die seit 1990 diber 80.000 Gebdude saniert hat.

Filr jede Art von Feuchtigkeitsschaden bietet das ISOTEC-Konzept eine dauerhaft sichere System-Losung. Die Bekannteste ist die ISOTEC-Paraffin-Injektion ge-
gen aufsteigende Feuchtigkeit, bei der heiBes, umwelivertragliches Spezial-Paraffin in den zuvor getrockneten Wandabschnitt injiziert wird. Die Bundesanstalt
fiir Materialforschung und -priifung (BAM) bestéitigte diesem patentierten Isotec-Verfahren im Jahr 2004 ,hachste Wirksamkeit“ gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
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